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RAPoRT z BADAŃ NR 121lT1zt25

Badany obiek! - r,\ą) r r-\ próbka węgla kamiennegr

Opis próbkl przez Kllenta: l \Jt -) \-./

- K"aEóblrl zpTF: 
l83 Węglel kamlenn,

próbkapobran aprzazi + Klienta

D"t"p"b,""i"pńbki, ffi
Metoda pobleranla próbki: Klient nie podał udokumentowanej metody pobierania

Data przviecla próbki: 02.04.2025
Data wykonanla badań: 02.04.2025

lnne uwaql dotvczace próbkl: ndt

Lp, Oznaczany parametr
Norma lub procedura
badawcza/technlka

badawcza

symbol
paramotru

Jedno§ika
mlary

Wynlk t
ni€psWność

badanla l / rezuttalbadania (*)

1
zaWartość Wilgoci PN_80/G-0451 1 c-)

mBtoda waqowa Yo 6;0 i 0,3

2.
zaWańość wilgocl

w Dróbce analitvcznel
PN-80/G-04511 (")

metoda waoowa
o/o 0,8 ł 0;2

3,
zawańość części

lnlnvch PN-G-04516:1 99B 34,17 t1,40

4
zaWańośó częścl

ldlnVćh PN-G-0451 6:1 998 % 34,45 t,|,Ą0

5. zawartość poplolu PN-80/G-0451 2f,)
PN-80/G-0451 2/Az1 :2002 A3 % 7,7 r0,4

6 zawańość popiolu PN-80/G-0451 2c-)
P N-8o l G-04 51 2l Az1 |2002 Ad % 7;8 t 0,4

7 zawańość poplołu PN-óu/G-u4512(")
PN-80/G-0451 2/Az1 :2002 % 7,3 żo,4

8.
zawańośó sIarki

calkowitei PN-G-04584:2001 St" o/o 0,56 l0,03

9.
zawartość siarki

nalkowilpl PN-G-04584:2001 Sld Vo' 0,56 * 0,03

10,
zawańość siarki

ćelkóWilAi PN-G-04584:2001 s'l % 0,53 t 0,03

11 zdolność splekania PN.81/G-0451 B(.") Rl 16t1
12, ciepło spalania PN.81/G.045,13 f-) Q"" kJ/k9 30666 l 276

13.
Wańość opałoWa

lz nhlinzpń\ PN-81/G-0451 3 c.) o/ kJ/kg 27890 r276

H[ń?';r*"nu",u oudań: cBnkalne Laboratorlum Pomlarowo.Badawozo Sp, z o.o.
Zespół Pracownl Badań-oddzialy zamleJscoWo Placownla Badań.oddzlał zabrzo
41-B03 zabue, Ul. zamkowa 9
L€genda (dotyczy pallW slalych): a,ad.slan analltycznyi r,ar.§tan roboczy; d-§lan suchy; daf-stan suchy l b€zpopIołowy
lnn8 slosowan6 §ymbolB :

t,T-calkowity l >.powyżej,<.ponlżej
(")Notma posiada stalus normy Wycofansj
ŃiópownoŚć wynłku badania nió uwględnia skladowel niopemoścl elązanej z pobleranl€m próbek.
Wynlki badań odnoszą się Wylącznlo do otrzymanego obloktu, oblel(t do§larozony w stanlo pIzydatnym do badań.
Wynlki dotyczą wyłącznie badanego obieklu.
Cel badania: Z'godnie z d€klaracją Wynikl badań Kllent Wykorzystujg do c€lóW n16 związanych z wymaganlaml prawnymt (do celóW w|asnych KIl9nt8),
Dane dotvczace oróbkl (W tvm d8n9 mooaco Wolwać na Ważność WnlkóW iakl6 lak ml6lść6 Dóbt6lanla_ mełoda oóblelanla. oolś Dróbkl] oblekt bariań} zostafu oodane

około 95 %.
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